PRODUCTO

EMPRESA:

AIDIMA

Referencia: 1303060-01

CERTIFICADO DE ENSAYO

Tablero contrachapado de 4 mm de espesor nominal, construido con
tres chapas. Clase de encolado 1

VALENCIANA DEL TABLERO, S.L.L
C/ PERELLONET 12 A

46900 TORRENT (VALENCIA)
B-98.251.390

ENSAYO

Densidad, contenido en humedad, resistencia a la flexién, calidad

del encolado (clase 1), emision de formaldehido

RESULTADO

Segun consta en el informe de referencia 1303060-01, (fecha de 20

de marzo de 2013), los resultados obtenidos fueron los siguientes:

DESV.
ENSAYOS REALIZADOS MET.ENSAYO MEDIA ESTANDAR

Contenido en humedad (%) UNE EN 322 9,2 0,1
Densidad (kg/m°) UNE EN 323 447 17
Resistencia flexion (N/mm®)

Perpendicular 423 4,6
Médulo de elasticidad (N/mm?)

Paralelo UNE EN 310 4610 170
- Perpendicular 2 860 290
Emisién de formaldehido 19 0.9

mg HCOH/h.m’ UNE EN 717-2 4 i

0,

Resistencia del encolado * UNE EN 314-1 LlE: b M i

linea n° 1 0,85 100 0,18 -
Resistencia del encolado (tipo) UNE EN 314-2 INTERIOR SECO
Clasificacion de formaldehido UNE EN 636 E-1

(*) Clase de encolado: interior seco.
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Dra. Rosa.\? “Pér@;CETﬁpEOS
Directora Dpto. materiales de AIDIMA

El presente certificado (inicamente concierne a las muestras ensayadas en el Laboratorio de AIDIMA

"AIDIMA es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Investigacién y Formacion para la Industria Forestal, de
la Madera y el Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: CATAS (ltalia), CTBA (Francia), CTIB (Bélgica), DTI
(Dinamarca), ELKEDE (Grecia), HFA (Austria), IHD (Alemania), ITD (Polonia), SHR (Holanda), ST-TRATEK
(Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido), University of Zagred (Croacia), VTT (Finlandia), WKI (Alemania), efc".
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